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СМЛ СТЕКЛОМАГНИЕВЫЙ ЛИСТ основные свойства: 

 

1. ВЛАГОСТОЙКОСТЬ 

Находясь в воде более 100 суток СМЛ не коробится,  не меняет свойств. 

 

2. ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

СМЛ не горит - лист толщиной 6 мм удерживает огонь 1200 градусов более 2-х часов. 

 

3. ПРОЧНОСТЬ 

СМЛ в 3 раза выше чем у ГВЛ, стоек к сильным ударам. 

 

4. УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 

Применяется отработанный тех. процесс монтажа ГВЛ и ГКЛ. 

 

5. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА 

Отсутствие вредных веществ в составе СМЛ позволяет использование в медицинских и 
детских учреждениях. 

 

6. ГИБКОСТЬ 

СМЛ может легко гнуться без вымачивания с R=3 м. 

 

7. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 

Значительное превосходство. 

 

8. ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ 

Значительное превосходство над пластиковыми . 

 

9. МОРОЗОСТОЙКОСТЬ 

Не менее 50 циклов. 

 

10. АНТИСЕПТИЧНОСТЬ 

Входящие в состав вещества исключают рост плесени, грибка и т.д. 

 

 

 

 

Термины и определения 

 

Стекломагниевый лист (далее СМЛ) - это листовой строительный отделочный материал предназначенный 

для работ внутри и снаружи  зданий и сооружений , представляющий из себя ксилолитовую тонко раз-

мерную плиту на основе магнезиального высокопрочного цемента , состоящий из оксида магния (MgO), 

хлорида магния (MgCl2), перлита, древесных опилок, армирован с обеих сторон стеклотканной сеткой. 



СМЛ класс «стандарт» - лист размером 1220*2500 мм различной толщины о 6 мм до 12 мм с фальцевой 

кромкой вдоль длинного края под шпаклевочный шов , предназначенный для внутренних работ. 

СМЛ класса «премиум» - лист размером 1220*2440 мм различной толщины от 6 мм до 12 мм с прямой 

кромкой, предназначенный для внутренних и наружных работ. 

Внутренние работы - строительные и/или отделочные мероприятия, производимые внутри теплого конту-

ра зданий и/или сооружений. 

Наружные работы -  строительные и/или отделочные мероприятия, производимые снаружи теплого кон-

тура зданий и/или сооружений с возможным доступом атмосферной влаги. 

Влагонапряженное  помещение -  помещение  с повышенным содержанием водяных паров в атмосфере. 

 

Описание компонентов материала СМЛ 

 

Одним из основных компонентов СМЛ является оксид магния - особый вид минерального цемента, обла-

дающий свойствами огнеупора, широко применяется в сталелитейной промышленности. Так же очень 

важным компонентом СМЛ является хлорид магния или магниевая соль, встречается в природе в виде 

бишофита и является безвредной для человека. Хлорид магния является также пищевым стабилизатором 

E511, используется в качестве отвердителя. Хлорид магния добавляется в детские смеси и некоторые без-

алкогольные напитки. Перлит – горная порода вулканического происхождения негорючий минерал явля-

ется наполнителем служащим для повышения тепло и звукоизолирующих свойств материала. Стеклот-

кань - основной армирующий материал так же имеет свойства стойкости к высоким температурам. 

 

К основным особенностям и преимуществам СМЛ можно отнести его следующие свойства: 

Негорючий материал ( не воспламеняется , при нагревании не выделяет в атмосферу вредных компонен-

тов) сертифицирован и соответствует требованиям Федерального закона Российской Федерации от 22 

июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

 

Влагостойкий материал -класс «Премиум» выдерживает кратковременные намокания до 100 суток без 

потери прочности, геометрии и внешнего вида. При более длительном воздействии влаги на СМЛ , не об-

работанный гидрофобными составами, может привести к постепенному разрушению материала и значи-

тельной потере прочности. 

Экологически чистый материал (не содержит в своем составе вредных для здоровья человека компонен-

тов, изготовлен полностью из природного минерального сырья с применением гипоаллергенных армиру-

ющих материалов) СМЛ ДОН™ сертифицирован органами Государственного санитарно - эпидемиологи-

ческого надзора и разрешен для применения во внутренней и внешней отделке зданий. 

 

Легкий и прочный и гибкий относительно веса и прочности аналогичных листовых материалов таких как 

ГКЛ, ГВЛ, Аквапанель, ЦСП, и т.д., может легко изгибаться с радиусом до 3 метра. 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧАТЬ И СОБЛЮДАТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ. РАСЧЕТ КРЕПЕЖНОЙ СИСТЕМЫ, НЕСУЩИХ КОН-

СТРУКЦИЙ И МОНТАЖ ЛИСТОВ ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ, ИМЕЮЩИМ НЕОБХОДИ-

МУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ И ОПЫТ. 

УРАЛХИМ



Перевозка и хранение СМЛ 

 

СМЛ может поставляться всеми видами транспорта при соблюдений норм загрузки, условий упаковки и 

схем крепления груза. Погрузо - разгрузочные работы как ручным так и механическим способом нужно 

осуществлять с соблюдением правил техники безопасности , а так же предпринимать все возможные ме-

ры для предотвращения механического повреждения паллет или листов. Листы следует переносить по 2 

шт. в вертикальном состоянии. При перемещении не допускать рывков, ударов, изгибов и волнообразных 

колебаний листов. Листы СМЛ необходимо хранить в закрытых складских помещениях с сухим и нор-

мальным влажностным режимом на ровном полу , в горизонтальном положении, не допускается прямое 

попадание атмосферных осадков на упаковки с материалом. Допускается штабелированное хранение пал-

лет до 5 шт в высоту но не более 3,5 метров. 

 

Раскрой СМЛ 

 

Раскрой листов СМЛ производится с глянцевой (лицевой) стороны. Необходимое условие для качествен-

ной резки – сухой лист. При увлажнении материал становится более эластичным (гнется и деформирует-

ся),  как следствие, его сложнее ровно сломать при одностороннем резе. 

1) Положите лист на ровную твердую поверхность. 

2) По линии разметки, используя в качестве направляющей металлическую линейку или рейку, несколько 

раз с усилием проведите монтажным  ножом, чтобы разрезать армирующую сетку. 

3) Надрезанный лист уложить на край стола, произвести надлом и путем надреза второго слоя стеклот-

канной сетки отделить части листа друг от друга. Листы СМЛ так же можно резать при помощи дисковой 

пилы или электролобзика. 

4) Если обрезанная кромка стекломагниевого листа образует в конструкции внешний угол, который не 

требует защиты угловым профилем, она обрабатывается наждачной шкуркой или шлифовочной машин-

кой. 

 Для вырезания отверстий большого диаметра в листах СМЛ подойдут приспособления для кафеля или 

фреза для розеток. 

 Для создания изгибов на СМЛ листе лучше использовать электролобзик или специальные пилки 

Установка каркаса для СМЛ  

В конструкциях перегородок обшивок стен и потолков, листы СМЛ монтируются на жестко закрепленные 

каркасы из металлического профиля. Обязательным условием надежного крепления листа являются гори-

зонтальные направляющие каркаса с шагом крепления не более 600 мм (жесткая фиксация листа на «яче-

истом» каркасе). 

Расстояние между стоечными профилями (ПС) : 

 СМЛ Класс «Премиум» толщиной 6 мм - не более 410 мм. 

 СМЛ Класс «Премиум» толщиной 8 мм и более - 610 мм. 

 Для ячеистой конструкции подвесного потолка - 410 мм 

Рекомендуется использовать профили из оцинкованной стали сечением 0.6 мм изготовленных по ТУ 

1111-004-04001508-95 для перегородок и ТУ 1121 -004-04001508-2003 для потолочных конструкций. 

Монтаж СМЛ на деревянные каркасы не рекомендуется по причине нестабильности формы дере-

вянных конструкций. Но допускается использовать при наличии особых условий обработки элементов 

подсистемы. В этом случае для крепления СМЛ возможно использование гвоздей и применение пневмо-

инструмента. 

Рекомендуется наклеить на направляющие профили (ПН), предназначенные для крепления к полу и по-



толку, а также стоечные профили (ПС), примыкающие к стенам, звукоизолирующую (уплотнительную) 

ленту, которая служит для улучшения параметров звукоизоляции. 

 

 

Монтаж СМЛ внутри помещений 

 

Монтаж следует выполнять в период отделочных работ (в зимнее время при подключенном отоплении), 

до устройства чистых полов, когда все «мокрые» процессы закончены и выполнены разводки электротех-

нических и сантехнических систем, в условиях сухого и нормального влажностного режима согласно 

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». При этом температура в помещении не должна быть ниже 

15°С. Перед началом монтажа необходимо убедиться ,что влажностно –температурный режим в помеще-

нии соответствует СНиП 23-02-2003, в целях препятствования попадания влаги из стен в СМЛ необходи-

мо обработать стены гидроизолирующим составом типа КНАУФ - Флэхендихт или дождаться их просуш-

ки. Необходимо выдержать лист при температуре помещения, в котором будет производиться монтаж не 

менее 72 часов для акклиматизации. Листы, подверженные долгому воздействию влаги (попадание воды, 

открытое хранение) необходимо просушить естественным путем до проведения монтажа в том же поме-

щении, где будет производиться монтаж. Чтобы процесс сушки происходил эффективнее, нужно обеспе-

чить зазор между листами для свободной циркуляции воздуха. Помещение должно быть проветриваемым. 

Срок просушки может длиться до 5 дней, в зависимости от степени влажности листов. В случаях высоко-

го содержания влаги в СМЛ в период высыхания материала на поверхности листов может кристаллизо-

ваться магниевая соль, которая легко удаляется перед обработкой поверхности. После закрепления СМЛ 

на каркасе, до начала обработки СМЛ или покрытия его какими-либо материалами, листам необходимо 

дать время для усадки (не менее 48 часов), в противном случае возможны появления трещин в местах 

стыков листов. Крепление листа необходимо вести от угла в двух взаимно перпендикулярных направле-

ниях или от середины к краям. Нарушение последовательности крепления может привести к деформации 

листа. Для крепления использовать самонарезающие (самозенкующиеся) саморезы  с интервалами уста-

новки, в соответствии с рекомендациями по типу конструкций. 

 
Рис 1. Самозенкующий саморез 

 

Интервалы установки саморезов  : Стены 150 мм; Потолки 100 мм; Фасады 100 мм ;Прочие конструкции 

100 мм 

Во избежание разрушения структуры СМЛ в местах крепления:        

 Необходимо использовать специальные самозенкующие саморезы (Рис. 1). 

 Перед креплением листов высокой плотности обязательно засверливание отверстий зенковки под само-

резы, диаметром, равным толщине самореза. 

 Не допускать излишнего перетягивания саморезов. 



 

Устанавливая саморезы, необходимо отступать от края листа не менее чем на 10 мм, но не более расстоя-

ния необходимого для попадания в полку профиля. В двухслойной обшивке крепление второго слоя до-

пускается производить не к каркасу, а непосредственно к листам первого слоя. Установку листов следует 

производить в направлении открытой части профиля. Во время  установки каждого листа нужно скоррек-

тировать положение крайней (по краю листа) и средней (посередине листа) стойки, после чего закрепить к 

ним лист саморезами.  Саморезы должны входить в стекломагниевый лист под прямым углом и прони-

кать в полку профиля на глубину не менее 10 мм. Головки саморезов утопить в поверхность листа на глу-

бину около 1 мм и зашпатлевать. Деформированные или ошибочно размещенные саморезы следует уда-

лить и заменить новыми, установив на расстоянии 50 мм. от предыдущих. Листы при монтаже устанавли-

ваются не вплотную, а с зазором равным 3-5 мм. Ориентировочно, расстояние стыка между листами 

должно быть не менее половины их толщины. 

В местах стыковки листов без заводской фальцевой кромки необходимо рубанком сформировать V-

образный стык, срезав соответствующие углы на рядом лежащих листах. В местах стыковки листов под 

прямым углом межлистовой шов усиливается просечными профильными уголками, которые утапливают-

ся в шпатлевку вместе с серпянкой. 

 

Шпатлевание стыков и швов СМЛ 

 

Перед обработкой швов, поверхность листов должна быть очищена от пыли и грязи. Зона нанесения 

шпатлевки обрабатывается гирофобизирующей пропиткой (типа «Кристализол», «Аква-стоп», «Аура») по 

всей обрабатываемой поверхности. Используется полимерная шпатлевка (типа «FIBRELASTIC», «SEMIN 

СаE86», «Sheetrock», «Fassad»). Эластичная шпатл�вка и стеклотканевая серпянка предотвращают обра-

зование тре-щинв местах стыков СМЛ. Использование шпатлевок на гипсовой основе категорически не 

допускается, во избежание растрескивания шовных соединений. Шпатлевка наносится в два слоя. В пер-

вый слой утапливается серпянка или бумажная лента, затем наносится второй - финишный слой шпатлев-

ки (используется также полимерная шпатлевка). Шпатлевание отверстий от саморезов на плоскости листа 

производится малым шпателем и теми же материалами, что и межлистовой шов. Рекомендуется произве-

сти затирку мест укладки шпатлевки с целью удаления неровностей и выступов. Места укладки шпатлев-

ки, обработанные затиркой, рекомендуется покрыть грунтовочным составом (типа «Тифенгрунд»). 

 

Обработка поверхности СМЛ 

При обработке поверхностей красками, обоями и т.д. целесообразно использовать гладкую поверхность 

СМЛ. Допускается использование только паропроницаемых (акриловых) красок. При наклеивании ка-

фельной плитки (мозаики, клинкерного камня, декоративных элементов и т.п.) рекомендуем использовать 

шероховатую поверхностность СМЛ. Перед нанесением декоративной отделки поверхность СМЛ необ-

ходимо обработать грунтовкой повышающей адгезионные(сцепные) свойства поверхности листов. Для 

предотвращения возможности появления трещин на поверхности потолка и перед окраской СМЛ листов 

необходимо наклеить малярный стеклохолст (паутинка) плотностью 25-50 г/м.кв. Для влажных помеще-

ний СНиП 23-02-2003 с перепадами температур и для наружных работ следует использовать листы СМЛ  

Класс «Премиум» , обработанный с обеих сторон гидрофобными составами (пропитками) типа «ФАСАД-

4» или «ФАСАД - 4SK». Не допускается обработка пропитками влажных листов, при необходимости ли-

сты нужно просушить. 
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Применение СМЛ для наружных работ 

Вентилируемые фасады 

 

Для наружных работ следует использовать листы СМЛ ДОН™ Класс «Премиум» толщиной не менее 10 

мм, обработанный с обеих сторон гидрофобными составами (пропитками) типа «ФАСАД-4» или «ФА-

САД - 4SK». Не допускается обработка пропитками влажных листов, при необходимости листы нужно 

просушить. Для подсистемы используется каркас, предназначенный для прикручивания листовых мате-

риалов технологии крепления ЦСП . Шпатлевание стыков на вентилируемых фасадах не предусмотре-

но.Обязательна обработка листа гидрофобизирующими составами. До высоты 3 м можно производить 

крепление саморезом с утапливанием в лист и последующего шпатлевания. Свыше 3 м необходимо ис-

пользовать специальный саморез с увеличенным диаметром «шляпки», выполняющей роль пресс-шайбы. 

Для удобства монтажа лист рекомендуется разрезать на части меньшего размера. После монтажа листов 

производится окрашивание фасадных плит с наружной стороны и торцов СМЛ по периметру паропрони-

цаемыми водоотталкивающими фасадными красками (акрил-силоксановыми, силиконовыми красками 

типа «REESA»). 

 

Применение СМЛ в каркасно-щитовом, каркасно-монолитном и панельном строительстве 

 

В карасно-щитовом строительстве в местах, где применяются плиты ОСП (OSB), ЦСП, ГВЛ, ГКЛ и др. 

листовые материалы СМЛ подойдет наилучшим образом в качестве их замены. СМЛ можно использовать 

как опалубку под легкие бетоны (пенобетон марки D200 – D300, полистирол бетон D150 – D300, керамзи-

тобетон легкий). В конкретном случае с пенобетоном марки D200 – D300 при толщине стены 200 мм ис-

пользуется листы СМЛ Класс «Премиум» толщиной от 10 мм. 

 

Применение СМЛ в качестве основы для кровли 

 

Допускается использование стекломагниевого листа в качестве основы для укладки металлочерепицы и 

мягкой кровли. Для этих целей рекомендуется лист СМЛ  Класс «Премиум » толщиной 10-12 мм. Обяза-

тельна обработка листа гидрофобизирующими составами. 

 

 

Типовые решения конструкций в которых используется СМЛ представлены на сайте компании в 

разделе Документация  (http://www.uralchim.ru/doc/)  В случае необходимости задать вопросы по 

расчету расходных материалов, монтажу нестандартных конструкций и т.п. вы можете обращаться 

в офис компании по телефонам +7-351-2803442 , -2803443. 

 

 

 

УРАЛХИМ




